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▲長期にわたって腐食を防止するため，

溶融亜鉛めっきされた山間地帯の落石

防止棚。

＜メ ンテナ ンスフ リーのため，溶融亜鉛

めっ き鋼材 を用 いた東名 高速道路 ・東

京料金所の照明柱。

〔溶融亜鉛めっき写真コンテスト入選作〕



溶融亜鉛めっき上の塗装

鋼構造物に高度の耐食性 を与えるために，溶融亜鉛め

っきを行なうことはよく知 られていますが，さらに，そ

の上に塗装 を行 なうことにより，耐食性は倍加されます。

また，塗装はいろいろな場合に行 なわれますが，大別す

ると次のようになります。

（1）亜硫酸ガスなどの多い腐食的な環境下で使用 される

場合。

（2）メンテナンスが困難なため，できるだけ長期間にわ

たる耐久性 を付与 したい場合。

（3）法規上，航空機ルー トなどで，地上60m以 上の建造

物に赤 白の縞模様に塗装する場合。

（4）市街地および国立公園などで，周囲との色彩調和 を

かねて，塗装する場合。

1、 亜 鉛 め っ き上 の 塗 装 の 効 果

長 期 間 の 暴 露 試 験 の 結 果 ， 亜 鉛 め っ きを した ま ま と，

その 上 に塗 装 （二 重 防 食 ） した場 合 に つ い て 比 較 した の

が 表1で す 。 この 試 験 結 果 は， オ ラ ン ダ の 溶 融 亜 鉛 め っ

き協 会 のJ．F．H．VonEijnsbergen氏 が 発 表 した もの で ，

二 重 防 食 方 式 （DuplexSystem） を行 な う こ とに よ り，

亜 鉛 め っ き を した ま まの 場 合 よ り， は る か に 大 き な耐 食

性 が得 られ る こ とが わか り ます。1）

表1溶 融亜鉛めっき単独の場合とめっきと塗装の
二重防食方式の場合の平均耐用年数

鉛酸カルシウムを主要顔料 とする場合は，耐薬品

性の高い上塗 り塗料 （アルキッ ド系，塩化 ゴム系，

またはアクリルメラ ミン系）と組合わせた2回 塗 り

がす ぐれた密着性を示 しています。

燐酸亜鉛 を主要顔料 とする塗装系は，中塗 り塗料

（エポキシア ミド系 または塩化 ゴム系）と上塗 り塗

料 （ウレタン系または塩化ゴム系）との組合わせに

より，す ぐれた密着性が得られています。

なお，耐食性を向上 させるために使われる顔料の

MIO（ マイカシアス ・アイアン ・オキサイ ド＝雲母

状酸化鉄）をエポキシ樹脂に混入しても密着性はか

わりません。

（2）塗膜の密着性が劣 るもの
一般に良 く用いられているアルキッ ド系は，エッ

チングプライヤー処理の有無，および暴露地に関係

な く，いずれも密着性は劣っています。 また，アク

リル ・エマルジョン系の密着性 も良好ではあ りませ

ん。

表2は 大気暴露試験結果の一例です。なお，表中の数

字は，次に示 した密着性評価基準によったものです。

亜鉛付着量

単 位

（9／mり

田 園 地 帯 海 洋 工 業 地 帯

亜鉛 めっ き

（単位 ・年 ）

二 重 防 食

（単位 ・年 ）
亜鉛め っき
（単位 ・年）

二 重 防 食

（単位 ・年）

亜鉛 めっ き

（単位 ・年 ）

二 重 防 食

（単位 ・年）

107～229 4～15 10～25 2～11 7～24 1～4 5～15

305～488 18～37 35～50 13～28 25～46 5～6 12～30

488～763 35～60 45～70 28～40 37～60 15～21 20～32

2． 塗料の選択

溶融亜鉛めっき上の塗装で重要なことは，亜鉛めっき

と塗料 との密着性が良いことです。密着性が悪 い場合に

は，塗装後 しばらくすると塗膜が剥離 して しまうことが

あ ります。

（社）日本溶融亜鉛鍍金協会が，昭和51年 か ら日本 ウェ

ザ リングテス トセンター（銚子），工業地帯 （横浜），海岸

地帯 （伊良湖岬），田園地帯 （奈良）の4か 所で溶融亜鉛

めっき直後および1年 暴露後の ものに塗装 して調査 した

結果，次のことが判明しました。2）
1
（1）塗膜の密着性が良好なもの

常乾型塗料の中で最 も密着性のよいものはエポキ

シ系と塩化 ゴム系であ り，焼付型粉体塗料ではエポ

キシ系，アクリル系 とも，完全な密着力を示 してい

ます。

表2環 境と塗膜の密着性大気暴露試験結果（5年）

試験地

塗料。系統④

田園地帯 海岸地帯 工業地帯 JWTC

な し あ り な し あ り な し あ り な し あ り

エ ポ キ シ 系 4．0 4．0 4．0 4．0 4．04．0 4．0 4．0

塩 化 ゴ ム 系

（2回 塗 り）
3．5 4．0 4．0 4．0 3．54．0 3．5 4．0

アル キツ ド系 0 0 0 2．0 00 0 0

JWTCl日 本ウ ェザ リングテ ス トセ ンター

密着性評価基準

N．T．カッターを用いて，塗膜に5％ 間隔で亜鉛

層に達す る切 り込みを入れて暴露 したあと，セロ

テープ剥離 を行 ない，塗膜の剥離面積に対 して，

次の ように評点をつ けています。

評点4

蛙
剥離面積5％

3

†

25％

2 1 0

鮭樺 畢 鞭
50％ 75％ 100％

これまで説明しましたように，亜鉛めっき上に適切な

塗料 を選択 して塗装することにより，亜鉛めっ きと塗料

のそれぞれの耐用寿命の和 よりも，さらに長い寿命が期

待されますので，今後は亜鉛めっきの上の塗装 も増える

もの と思われます。
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